Exercice contrainte/déformation

Voici les courbes typiques de cing matériaux différents :

Métal mou et ductile
Métal dur et fragile
Composite
Polymeére
Céramique
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A partir des propriétés suivantes, attribuer une courbe a un matériau.

Un métal est plus rigide qu’un composite et qu’un polymere.
Un composite est moins résistant qu’'une céramique mais est aussi fragile.
Une céramique est moins flexible qu’un métal.

Un polymeére est tres ductile.



